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1. Uvod

Na zaklad¢ objednavky jsme provedli v dohodnutém rozsahu stavebné technicky pri-
zkum budovy skladu v aredlu firmy AROMA Praha a.s., Zidovice 64.

Objekt je jednopodlazni, zdény, nepodsklepeny s otevienym krovem. Cilem prizkum-
nych praci bylo ziskat zakladni informace o souc¢asném technickém stavu dievénych krovu z
hlediska napadeni biotickymi $ktidci, o pevnosti, vlhkosti a salinité zdiva a geologickych hyd-
rogeologickych a zakladovych pomérech. Terénni prizkumné prace probéhly 12. biezna
2018.

Laboratorni mykologické vySetfeni vzorka dieva provedl RNDr. et Mgr. Jaroslav
Kléan, CSc., znalec z oboru stavebnictvi, dfevokazné houby v budovach. Laboratorni zkousky
zemin provedl Ing. Zden¢k Kiivsky, geologické, hydrogeologické a zdkladové poméry popsal
RNDr. Pavel Polak.




2. Pevnost zdiva

Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva na vapennou maltu. Ke zjisténi pev-
nosti cihel a malty v tlaku byly v rdmci priizkumu provedeny terénni pevnostni zkousky, které
byly realizovany metodou mistniho porugeni dle Ing. Kudery, CSc. z TZUS Praha. Tato me-
toda spociva v navrtani malty a cihel v loZné spafe specidlni rucni ptiklepovou vrtackou. Pfi
konstantnim tlaku a definovaném poctu otacek se z hloubky proniknuti vrtaku dle obecnych
kalibracnich vztahii stanovuji pevnosti materiali. Vysledky byly zpracovény dle této meto-
diky a vysledné hodnoty zjisténych pevnosti malty a cihel v tlaku s nezaru¢enou presnosti
byly pouzity pro stanoveni vypoétové pevnosti cihelného zdiva v tlaku Ry dle CSN 73 1101 a
navrhové pevnosti zdiva v tlaku fy dle CSN ISO 138 22 a CSN EN 1996-1-1. Celkem byly
zkousky provedeny na 8 zkuSebnich mistech. ZkuSebni mista jsou zakreslena na ptiloZenych
pudorysech a jsou ozna¢ena symboly M (malta) a C (cihly) s ¢iselnym indexem.

Kamenné zdivo je z opuky a charakterem se blizi zdivu hrubému fadkovému. Pevnost
opuky v prostém tlaku odhadujeme na 25MPa.

Vysledné navrhova pevnost zdiva je véetné pouzitych koeficientd uvedena v protokolu
prilozeném v zavéru kapitoly. Pro porovnani je zde uvedena i vypocétova pevnost zdiva podle
ptedchozi CSN 73 1101.

Prohlidkou objektu byly zjiStény drobné trhliny v nadokennich klenutych piekladech a
ve zdivu. Nad terénem byla zjisténa lokaln¢€ degradace malty a zdiva.

Trhliny v nadokennim klenutém prekladu



Uréeni vypoétové a navrhové pevnosti zdiva

Objekt :
Adresa : Aroma a.s., Zidovice, &p.64

Pouzité symboly :

Ry vypo&tova pevnost zdiva v tlaku (MPa) dle CSN 731101

fi charakteristicka pevnost zdiva v tlaku (MPa) dle CSN I1SO 138 22 a CSN EN 1966-1-1

fy navrhova pevnost zdiva v tlaku (MPa) dle CSN 1SO 138 22 a CSN EN 1966-1-1

fo normalizovana pevnost v tlaku zdicich prvka (MPa)

fs zZjisténa pevnost v tlaku zdicich prvka (MPa) fo="1.*3d

pro cihelné zdivo 6 = 0,85

fn pevnost v tlaku malty (MPa)

M dilei souginitel spolehlivosti Y™ = Ym1 ™ Ym2 ™ Ym3 * Yma

Ym1 zakladni hodnota dil¢iho Cinitele spolehlivosti, pro zdivo z plnych cihel je rovna 2

Ym2 soucinitel vlivu pravidelnosti vazby zdiva, lezi v intervalu 0,85 - 1,20, pro pravidelnou vazbu a vyplnéné spary je 0,85

VYm3 soucinitel vlivu vihkosti zdiva v intervalu 4% az 20%, urci se interpolaci mezi hodnotami 1,00 az 1,25

Yma soucinitel vlivu svislych a Sikmych trhlin ve zdivu, lezi v intervalu 1,0 az 1,4, dolni mez je pro neporusené zdivo

fi = K*f,“f,° K=0,55 0=0,65 =025 fa = filym

f.(MPa) f,(MPa) Ry(MPa) f,(MPa) Y2 Ym3 Yina fy(MPa)

MCA1 25 1,1 1,1 opukové zdivo
MC2 25 0,9 1 opukové zdivo
MC3 25 1,1 1,1 opukové zdivo
MC4 25 0,8 1 opukové zdivo
MC5 25 0,6 1,1 opukové zdivo
MC6 39 0,7 1,9 33,15 0,85 1 1 2,88
MC7 38 0,8 1,9 32,30 0,85 1 1 2,93
MC8 38 0,6 1,9 32,30 0,85 1 1 2,73



Trhliny v pricné zdi u SZ rohu objektu



3. Vlhkost a salinita zdiva

Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva na vapennou maltu. Vlhkostni pra-
zkum spocival ve stanoveni relativni hmotnostni vlhkosti zdiva (W) v pfizemi objektu. Vlh-
kost byla zjiSténa métenim kapacitnim vlhkomérem GMK 100 némecké firmy Greisinger.

Meéfeni byla na kazdém z 9 vybranych mist (profili) realizovana ve tiech vySkovych
urovnich vzdy pfiblizné 0,1m, 1,0m a 2,0 m nad podlahou. Tyto vlhkostni profily byly o¢islo-
vany a zakresleny v pfilozenych pidorysech. Jsou oznaceny symbolem W s ¢iselnym inde-
xem. Vyskové urovné meéteni odpovidaji sloupciim v tabulce vysledkt a jednotlivé vlhkostni
profily jsou uvedeny v fadcich.

Zjisténé hodnoty vlhkosti zdiva jsou uvedeny v piiloZzené tabulce. Pro hodnoceni vlh-
kosti v jednotlivych profilech byla pouzita klasifikace dle CSN 730610 Hydroizolace staveb —
Sanace vlhkého zdiva. Vysledné hodnoty byly vyhodnoceny a v tabulce vysledkt jsou ozna-
¢eny barevné. VySe jmenovana norma charakterizuje u zdiva vlhkost, ke které jsme pro pte-
hlednost vysledku ptifadili barvu. Kritéria jsou uvedena v ndasledujici tabulce.

Kriteria hodnoceni vlhkosti zdiva :

Vlhkost Wh( %)
velmi nizka <3%
nizka 3%-5%
zvysena 5%-7,5%
vysoké 7.5%10%
velmi vysoka -

Hodnoty zjisténé relativni hmotnostni vlhkosti zdiva

Cislo vlhkostniho Zjisténa vlhkost (%), ve vySkové urovni
profilu, podlazi 0,Im 1,0m 2,0m
W1 5,8 3.8 1,6
W2 5,0 2,7
W3 3,5 2,6
W4 7,5 2,1
W5 5,7 1,2
W6 6,9 4,4 1,2

Vlhkost byla celkem kontrolovana v Sesti vlhkostnich profilech, tedy na 18 mistech.
Jak je ztejmé z vyslednych hodnot, vlhkostni poméry zdiva nejsou zcela ptiznivé. Na 4 mis-
tech u podlahy byla zjisténa vysoka vlhkost a na dvou mistech u podlahy vlhkost zvySena. Ve
vysce 1m nad podlahou je zdivo suché s vyjimkou profild W4 a W5, kde je vlhkost zvySena.

Zdrojem vlhkosti zdiva je vzlinajici zemni vlhkost, popf. povrchova srdzkovéa voda.
Pod objektem prochazi do blizké Cistirny 1 zdéna kanalizaéni stoka, ktera miiZze rovnéZ vlhkost
zdiva zvySovat. Dno stoky je v misté¢ pod poklopem Sachty 2,2m pod podlahou objektu a
vyska stoky je zde 0,89m.
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Pohled sachtou na dno stoky

Zpusob sanace vlhkosti v budové bude zaviset na dal§im vyuziti objektu. Mize spoci-
vat v doplnéni vodorovné hydroizolace do loznych spar v Grovni tésné nad terénem (vtlaceni
plechii, podiiznuti apod.), nebo pouze v odstranéni poskozenych omitek do vzdalenosti cca
Im od viditelné hranice prosoleni a v jejich nahrazeni omitkami novymi, nejlépe sanacnimi.

4. Krov

Objekt ma sedlovou stiechu s krytinou z pozinkovanych plechovych $ablon podloze-
nych lepenkou na fidkém latovani. Pivodni krytina byla pravdépodobné taskova. Krov tvofi
jednoducha stolice vaznicové soustavy s vrcholovou a stiedni vaznici. Pidorys krovu nebyl
jako podklad k dispozici, proto jsme pro Gcely prizkumu zhotovili schématicky nacrtek. Ne-
jedna se ale o zaméteni.



Prizkum krovu spocival v systematické odborné prohlidce dolnich konct krokvi a
pozednice doplnéné jednoduchymi diagnostickymi metodami, tj. poklepem a napichovanim
jednotlivych prifezi a oddélovanim tfisek. Kontrola prob&hla z vysokozdvizné plosiny, kte-
rou zajistil objednatel a byla realizovana z vnitini 1 vnéjsi strany nosnych zdi objektu. Pro
ucely prizkumu byly ocislovany osy jednotlivych vazeb a Cisla jsou uvedena i na piilozeném
pidorysu. Konce krokvi jsou kromé &isel vazby rozliseny pismeny A a B. Useky pozednice
(P) jsou vymezeny ¢isly krokvi. Z vnéjsi strany byly kontrolovany vSechny krokve v lici
zdiva. Uvniti objektu byly ale kontrolovany pouze piistupné priiezy plnych vazeb a pozed-
nice. Krokve jsou zde skryty pod podbijenim.

Z vybranych mist krovu byly odebrany vzorky dieva k laboratornimu mykologickému
vySetieni. Mista odbéru jsou zakreslena v pfiloZeném piidoryse a jsou oznacena symbolem
mv s ¢iselnym indexem. Kopie znaleckého mykologického posudku je pfilozena v zavéru
zpravy, original je uloZen v naSem archivu.

Pro vyjadteni zdravotniho stavu dievénych prvki je pouzito nasledujicich symbolt :

1 - dfevo bez zndmek napadeni
2 - dfevo napadené dievokaznym hmyzem
3C - dfevo napadené celulézovorni houbou

Klasifikace zdravotniho stavu je doplnéna udajem v procentech, ktery predstavuje od-
had poskozeni kritického priifezu ptislusného dievéného prvku. U krokvi byla kontrolovana
zejména jejich dolni ¢ast u pozednice. Vysledky prohlidky jsou uvedeny v nasledujici tabulce.



Vazba krovu

Krokve z fasady
Osa vazby Zdravotni stav krokvi z exteriéru Poznamka

A B

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1 1
22 1 1
1 1




24 1 1

25 1 1

26 1 1

27 1 1

28 1 1

29 1 1

30 1 3C-20% u A stieSni bednéni 3C-20%, ode-
bran mvl, z krokve 30B odebran
mv2, z pozednice

Krov , plné vazby zevnitt

Osa vazby Zdravotni stav vazeb z interiéru Poznamka
A B
5 1 1
10 3C-90% 3C-60% z vazby A odebran mv 6, vazby B
odebran mv3, z pozednice ke Stitu
odebrian mv5
15 1 1
19 1 1
23 1 1
27 1 1

Vazba 104 uvnitf




Stresni bednéni u krokve 304

Vazba 10B
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Z vysledkl prizkumu je ziejmé, Ze krov je lokéalné€ poskozen dievokaznymi houbami i
zirem larev dfevokazného hmyzu. Ve vzorcich mvl a mv2 je piivodcem poskozeni dievo-
kazna houba tramovka jedlova (Gloeophyllum abientinum). Ve vzorcich mv3, mv4 a mv5
byla jako ptivodce rozkladu dieva urcena dievokaznd houba koniofora sklepni (Coniophora
puteana). Ve vzorku mv6 se houbu nepodatilo identifikovat pro nedostatek rozliSovacich
znakd. Houby jsou v mistech odbéru vzorkll v neaktivnim stavu (mrtvé). To znamena, Ze roz-
klad dfeva nepokracuje a stav konstrukce se neméni. I kdyZ prizkum neprokazal aktivni vy-
skyt dfevokaznych hub, ptipadné Zivé loZisko hniloby v nepfistupnych castech krovu ale
zcela vyloucit nelze.

Dtevo napadené aktivni (zivou) houbou je infekéni materidl, ktery je zdrojem dalsi
nakazy. Takové dievo obsahuje uvnitt prifezl zivé mycelium, které prorista dfevem i zdivem
a nesta¢i ho chemicky oSetfit. Chemické oSetfeni je prevence, ktera aktivni houbu nezlikvi-
duje. Natér ziistane na povrchu a k myceliovym vldknlim ve dfevu nepronikne. Myceliova
vlakna pak mohou proristat zdivem a infikovat i1 okolni dfevéné konstrukce. Jediny G€inny
zpiisob sanace aktivniho loziska dfevokazné houby tak spocivd v odstranéni napadeného
dfeva z objektu vcetné cca 1m dfeva zdanlivé zdravého, méfeno od poslednich viditelnych
znamek napadeni vSemi sméry. Napadené dievo se projevuje barevnym rozhranim a tmavsi
barvou.

Sanace krovu by tak méla spocivat v tesaiské opravé poskozenych mist. Z hlediska
mykologického doporucujeme také preventivni chemické oSetfeni celého krovu i1 veskerého
nove pouzité¢ho dfeva vcetné novych feznych ploch fungicidem. Krov je pied oSetfenim nutno
mechanicky ocistit na holé dievo a oSetfit nékterym z ptipravkii uvedenych v posudku znalce
(napt. Bochemit QB profi). V ramci opravy doporucujeme odstranit pod¢l vnitini strany ob-
vodovych zdi podbijeni a zkontrolovat krokve a ¢asti dnes neptistupnych pozednic. V piipadé
jejich poskozeni doporucujeme napadené ¢asti bud’ vymenit s piesahem cca 1m zdanlivé
zdravého dfeva, jako by §lo o aktivni houbu, nebo doplnit mykologicky prizkum a neaktivni
stav prokazat. V krovu by tak nemélo zlstat loZisko aktivni (zivé) houby.
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5. Geologické a hydrogeologické poméry

Skalni podlozi §irS§iho zajmového tizemi tvoii slinovce teplického souvrstvi spodniho tu-
ronu svrchni kiidy. Ve svrchnich polohach jsou zvétralé na sliny charakteru pevnych az tvr-
dych jild. Povrch skalniho podlozi se nachazi v hloubce okolo 4 m pod terénem.

Kvartérni pokryv tvofi fluvidlni pis¢ité sedimenty labské tarasy. Jedna se o pisky az
Stérkopisky, pficemz zastoupeni a velikost valounil se smérem k bazi zvySuje. Svrchni polohu
tvoti holocenni povodnové naplavy a naplavy dejekénich kuzeld. Jedna se o jilovité az hlinité
sedimenty a pisc¢itou ptiméesi. Archivnim vrtem VT-1, provedenym jihozapadné od zajmového
uzemi, byly zastizeny povodinové jemné piscité hliny a sprasové hliny.

Povrch stavajiciho terénu je upraven navazkami z mistnich pfemisténych zemin se sta-
vebni suti.

Podzemni voda vytvafi puklinovou zvoden vdzanou na zvétralé a rozpukané slinovce
s hladinou v hloubce vétsi jak 5 m pod terénem.
5.1. Zakladové poméry

Ve zkoumaném objektu byla provedena 1 kopana sonda pro zjisténi zékladovych po-

méri. Sonda K1 byla umisténa uvnitt objektu u jeho nosné obvodové zdi. Umisténi sondy je
patrné ze situace.

Kopana sonda K1

Objekt je nepodsklepeny, zaloZeny plosné na pasech Sirokych cca 1,4 m. Hloubka zalo-
zeni je 1,60 m od podlahy. Zakladové pasy jsou z opukovych kament na maltu.

Zakladovou piidu tvoii ulehlé stfedn€ zrnité pisky s piimési valount. Na zakladé labo-
ratorniho rozboru jsgu klasifikované dle CSN 73 6133 jako pisky s pfiméesi jemnozrnné ze-
miny (S3-S-F). Dle CSN ISO 14688-2 se jedna o pisek (Sa).

Pro zjisténou Sitku zakladovych past a hloubku zalozeni je mozné uvazovat s orientacni
unosnosti zakladové ptdy 320 kPa.
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6. Zavér

Realizovany prizkum ptinesl poZadované informace o zaloZeni objektu, tnosnosti
zakladové pudy, pevnosti a vlhkosti zdiva i1 o stavu dfevéného krovu z hlediska poSkozeni
biotickymi sktdci.

Vysledky prizkumu jsou podrobné uvedeny v ptedchozim textu a ptilohach. Pokud by
vznikla potieba podrobnéjsich informaci, doporuc¢ujeme prizkum doplnit.
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

akce:

Zidovice 64

oznaleni sondy: K1

0,50 x 1,50 x 1,60 m |

metraz makroskopicky popis
A

0,00 — 0,53 | smiSené zdivo, cihly a opukové kameny

0,53 -1,60 |odskok 0,20 m, kamenné zdivo, opukové kameny na maltu

1,60 — pisek sttedné zrnity s valounky do 3 cm a 20% zastoupenti, slabé¢ jilovity,
hnédy, vlhky, ulehly (labska terasa)
B,C,D

0,00 - 0,14 |beton

0,14 — 0,17 | podsyp, pisek

0,17 - 0,24 |beton

0,24 — 0,33 | cihlova podlaha do malty

0,33 - 0,60 |navazka, stavebni sut’, ulomky cihel a pisek

0,60 — 1,07 | piscity jil, tmavohnédy, tuhy, vlhky (sedimenty naplavového kuzelu)

1,07 - 1,50 | pisek jilovity, hnédy, vlhky, ulehly (fluvidlni naplavy)

1,50 — 1,60 | pisek stfedné zrnity s valounky do 3 cm a 20% zastoupeni, slab¢ jilovity,
hnédy, vlhky, ulehly (labsk4 terasa)

poznamka:

- zurovng -1,60 m odebran poruseny vzorek zeminy k laboratornim rozborim
- zékladova spara je v hloubce 1,60 m
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Dokumentace archivniho vrtu VT-1
Fialova, Z. (1989): Zidovice u Roudnice n. L. — kanalizace, Stavoprojekt, Usti n. Labem.

Sopda YT 1 - ebs.nadm.vyska 156,44 m . t¥. 8%,
0,00 = 2,30 m  navdika /nlina, Skvéra, keneny, ; = 0
> R dl. cihel/ 4 =5
2,30 '1 3,00 m hlins jeﬁnﬁ pistitd hnédd,pevnd A
3,00 - 4,10 m  hline jemné pisditd vdpnitd

EAR 4 svitle hn¥dd, asprafovd, pevnd 3

. 4,10 ~ 5,00 m pisdity slinovec, svdtlf,Blutobily, .

e  gvdtraly Sopuke/ 4-5
Sonda bez vody. ;




Ing.Zdenék Krivsky — geotechnika
Zeyerova alej 13/1424, 16200 Praha 616, tel. 602 809 749 , e-mail: <zkrivak@seznam.cz>
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dovice €p.64, Aroma Praha, a.s.

Laboratorni zkousky zemin

Datum: bfezen 2018
Objednatel: Diagnostika staveb
Archivni ¢islo: 2508



Ing.Zdenék Krivsky — geotechnika
Zeyerova alej 13/1424, 16200 Praha 616, tel. 602 809 749 , e-mail: <zkrivak@seznam.cz>

ZPRAVA

1. Uvod

Laboratof mechaniky zemin pfevzala ke zpracovani dne 20.3.2018 jeden vzorek
odebrany na lokalits Zidovice ¢p.64, Aroma Praha, a.s.. Bylo pozadovano stanoveni

zkousky zrnitosti pro zatfidéni.

2. Metodika zkousek

Zkousky byly provedeny v souladu z nasledujici normou:

- vihkost CSN 72 1012
- zrnitost CSN 72 1017..

3. Vlastnosti zemin

V zavislosti na vysledcich laboratornich zkouSek byl vzorek pojmenovan
a popsan podle CSN 73 6133 a zatfidén podle klasifikaéniho systému normy:
- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Vzorek je popsan a zatfidén v pfiloze 1, spolu s kfivkou zrnitosti.

V Praze dne 22. bfezna 2018
Digitally signed by Ing. Zdenék

~
Kiivsky
I n g . Zd e n e k D;\Il\fscrilng. Zdenék Krivsky, c=CZ,

0=Ing. Zdenék Kfivsky,

Kfivsky =~ mezseenne

Date: 2018.03.23 15:40:12 +01'00'



Ing. Zdenék Krivsky - geotechnika
162 00 Praha 616, Zeyerova alej 13/1424, tel. 602809749, e-mail: zkrivak@seznam.cz

Priloha 1
Akce: Zidovice €p.64, Aroma Praha, a.s.
Sonda: K1
Hloubka: 1,60 m
FYZIKALNI VLASTNOSTI
poruseny vzorek
Pojmenovani Klasifikace zemin | Vlhkost Atterbergovy meze
a popis zeminy dle CSN 73 6133 w WL Wp Ip Ic
podle CSN 73 6133 [%] [%] [%]
Pisek s pfim.jemn.zeminy 83 -S-F 59 - - - -
svétle Sedohnédy
Stérky opracované
vlhky
slabé slidnaty
KRIVKA ZRNITOSTI
il prach pisek Stérk
jemny stfedni fhruby] drobny stfedni hruby
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Seznam mykologickych vzorkii:

mvl

mv?2

mv3

mv4

mv5

mv6

bednéni u krokve 30A
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Znalecky mykologicky a entomologicky
posudek na vzorky dreva odebrané z objektu
v Zidovicich.

Lokalita: Zidovice.
Aroma Praha a.s.

Posudek vyzadal Diagnostika staveb
Dostal a Potuzék s.r.o.,
Beranovych 65, Praha 9-Letnany
199 21 IC: 27176860

Pfredmét posudku Posouzeni dievénych konstrukei
stavby z hlediska napadeni bio-
tickymi Sktdci, zvl. dievokazny-
mi houbami.

METODY LABORATORNICH ANALYZ

Material byl odebran z objektu pracovniky spole¢nosti Diagnostika staveb dne 19. 3. 2018. Vzorky
byly posouzeny vizualn¢, makroskopicky pod sterecoskopickou lupou Technival a mikroskopicky
(NIKON — Microphot FXA, ol.imerse 1200x). Mikroskopické preparaty byly barveny safraninem
s pikrinanilinovou modfi. Fluorescencni barveni akridinovou oranzi a fluoresceindiacetatem. Izola¢ni
techniky a kultivace hub provadéna ve vlhké komirce a na sladinovém agaru s Ca ionty a
karboxymetylcelulosou, pH 4 a 6,5. Kultivace ve tmé&, 16 dni, pfi teplotach 22 °C a 26 °C.

Vysledky nize uvedené maji platnost jen ke dni vydani posudku.
Pozn.: Znalec se odbéru vzorkli osobné¢ netcastnil ani objekt nevid€l.

Izola¢ni techniky a fluorescen¢ni mikroskopie byly pouzity pro ovéfeni, zdali je nalezeny druh dievokazné houby dosud v aktivnim,
infek¢énim stadiu, nebo jde o hnilobu starého data a houba, resp. hyfy jsou jiz mrtvé, neschopné pfi optiméalnich podminkach déle rtst a
infikovat zdravé dievo.

Odebrané vzorky jsou ulozeny dva mésice u znalce pro pfipadné pfezkoumani, poté zlikvidovany. Znalec je ochoten podat k vysledkim
vysvétleni a umoznit nahlédnuti do odborné literatury.

Zpracovatel posudku je &lenem vyboru Ceské védecké spoleénosti pro mykologii Akademie véd CR, absolvoval kurs Chemické ochrana
dreva (osvédceni 31.3. 1998, Vyzkum. a vyvoj. ustav dievaisky, Bieznice), je drzitelem osvédceni odborné zpiisobilosti specialni ochranné
desinfekce, desinsekce a deratizace vydaného hlavnim hygienikem (Praha 4.3. 2002). Soukromé pobyval v Hussvamp-laboratoriet ApS, Gl.
Holte v Dansku a Botanisch-mykologisches Inst., Labor. Hausschwamm und andere hausbewohnende Pilze, Mintraching-Sengkofen,
Némecko (2000, 2007), kde studoval moderni metody ochrany dfeva proti biotickym $kiidcim. Je autorem nebo spoluautorem cca 118
odbornych praci z oboru mykologie a toxikologie, ¢ty knih z oboru mykologie.

VYS LEDKY

1. MV
Difevo napadené celulosovorni dfevokaznou houbou, druhem tramovka jedlova (Gloeophyllum
abietinum), ptivodcem hnédého destrukéniho tleni. Rozklad dfeva konecného stupné. Konsistence



materialu kiehka. Zbarveni dfeva rezavé. Napadeni vzorku celoplo$né. Hniloba starého data. Hyfy se
ve dfevu vyskytuji velmi vzacné, vzdy jen devitalisované fragmenty. Izola¢ni techniky negativni.
Stadium houby mrtvé.

2. MV

Dievo napadené celulosovorni dfevokaznou houbou, druhem tramovka jedlova (Gloeophyllum
abietinum), pivodcem hnédého destruk¢éniho tleni. Rozklad dieva kone¢ného stupné. Konsistence
materialu kiehka. Zbarveni dfeva rezavé. Napadeni vzorku celoplosné. Hniloba starého data. Hyfy se
ve dfevu vyskytuji velmi vzacné, vzdy jen devitalisované fragmenty. Izola¢ni techniky negativni.
Stadium houby mrtvé.

3. MV

Dievo napadené celulosovorni dfevokaznou houbou, druhem koniofora sklepni (Coniophora
puteana), puvodcem hnédého destrukéniho tleni. Rozklad dieva pokroc¢ilého az kone¢ného stupné.
Konsistence materidlu kiehka. Zbarveni dfeva hnédorezavé. Napadeni vzorku celoplo$né. Hniloba
star¢ho data. Hyfy se ve dievu vyskytuji velmi vzécné, vzdy jen devitalisované fragmenty. 1zola¢ni
techniky negativni. Stadium houby mrtvé.

4. MV

Dievo napadené celulosovorni dfevokaznou houbou, druhem koniofora sklepni (Coniophora
puteana), puvodcem hnédého destrukéniho tleni. Rozklad dieva pokroc¢ilého az kone¢ného stupné.
Konsistence materialu kiehkd. Zbarveni dfeva hnédavé. Napadeni vzorku celoplosné. Hniloba starého
data. Hyfy se ve dievu vyskytuji velmi vzacné, vzdy jen devitalisované fragmenty. Izolacni techniky
negativni. Stadium houby mrtvé. Hojny vyskyt pozerovych chodeb larev ¢ervoto¢e druhu Anobium
punctatum).

5. MV

Difevo napadené celulosovorni dfevokaznou houbou, druhem koniofora sklepni (Coniophora
puteana), puvodcem hnédého destrukéniho tleni. Rozklad dfeva pokrocilého az konecného stupné.
Konsistence materialu kiehka. Zbarveni dieva hnédavé. Napadeni vzorku celoplosné. Hniloba starého
data. Hyfy se ve dfevu vyskytuji velmi vzacné, vzdy jen devitalisované fragmenty, pfitomné mycelium
rovnéz mrtvé. Izolacni techniky negativni. Stadium houby mrtvé. Hojny vyskyt poZerovych chodeb
larev Cervotoce druhu Anobium punctatum.

6. MV

Difevo v minulosti napadené né€kterym zdruhi celulosovornich dfevokaznych hub skupiny
Basidiomycota, zptusobujicich hnédé destrukéni tleni. Rozklad dieva kone¢ného stupné. Konsistence
materialu mekka, droliva. Zbarveni dfeva svétle hnédé. Napadeni vzorku celoplo$né. Hniloba velmi
star¢ho data. Hyfy se ve dievu v tomto stadiu rozkladu nepodafilo identifikovat. Izola¢ni techniky
negativni. Stadium houby mrtvé.

V Praze, dne 10. 4. 2018 RNDr. et Mgr. Jaroslav Klan, CSc.
znalec oboru stavebnictvi,
drevokazné houby v budovach
Nedvézska 1837/13, Praha 10
Tel./fax: 224967183, 602874319, 777261047



Pracovisté zpracovatele posudku:

Ustav soudniho 1ékafstvi a toxikologie 1. LF UK, Narodni referen¢ni

laborator pro toxiny hub Min.zdrav. a Labor. pro toxiny rostlin a hub VFN,

Ke Karlovu 2, 128 01 Praha 2. E-mail: jaroslav.klan@LF1.cuni.cz
jaroslav.klan@seznam.cz, jaroslav.klan@vfn.cz

Znalecka dolozka
Znal.posudek vypracoval Doc. RNDr. et Mgr. Jaroslav Klan, CSc.,
ktery byl rozhodnutim Méstského soudu ze dne 31.10. 1988
¢.j.93/88 a dopliikem jmenovaci listiny ze dne 6.6. 2001 jmenovan
soudnim znalcem pro obor stavebnictvi, odv. dfevokazné houby
v budovach a pro obor zdravotnictvi, odv. toxikologie.Jmenovany
muze pied organem ¢innym v trestnim fizeni stvrdit spravnost po-
sudku a podat pozadované vysvétleni. Zapsano ve znal. deniku
pod €. 3298. Znale¢né uctuji hodinovou mzdou, nebo dohodou na
zaklade vyhlasky 432/02. Pocet stran: 4
Znalec si je védom nésledkli védomé nepravdivého znaleckého
posudku podle § 127 a zakona ¢. 99/1963 Sb. , ob¢ansky soudni fad

v platném znéni*.

Ptiloha 1:
Vzhledem ke zjisténému poSkozeni dievénych prvka v objektu biotickymi Skiidci je pfilozen pro
zakladni orientaci v problematice chemické sanace strucny piehled:

CHEMICKA OCHRANA DREVA A ZDIVA PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM,
PLISNIM A DREVOKAZNEMU HMYZU

(vSeobecné a velmi strucné informace, které nemohou slouzit jako navod k provadeni sanacnich pract)
Pozn.: aplikace chemickych pfipravkl na dievo jakkoli znecisténé (stavebni material, prach, trus holubi, zbytky natérd
protipozarnich, lakd, vapna aj.) je neucinna a zbyte¢na a musi byt hodnocena jako zavazné poruseni technologie. Dievo pied
impregnaci musi byt dokonale ocisténé, nejlépe povrchové prebrousené, aby bylo dosazeno piedepsaného piijmu, ktery
zaruCuje ucinnost piipravku. Aplikace chemickych pfipravkii na dievo ,,vlhké*“ (vlhkost vy$§i nez 25%) je rovnéz
nepiipustna.

V ptipadé napadeni dfevénych prvkll v objektu dfevokaznymi houbami nebo dievokaznym
hmyzem, doporucuji aplikovat na dfevo, které lze zachovat, chemickou povrchovou nebo
hloubkovou impregnaci s kombinovanym ucinkem fungicidnim a insekticidnim. Jako nejvhodnéjsi
se jevi pripravky BOCHEMIT QB profi a BOCHEMIT OPTIMAL forte, /vyrobce Bochemie
Bohumin/, jejichz ucinnost, véetn¢ dlouhodobé stability byla znalcem ovéfena. Ptipravek Bochemit
QB lze pouzit jak na impregnaci dfeva (postfikem, natérem, macenim, vakuotlakov¢) tak na plosné
sanace zdiva. Oba pfipravky lze pouzit, jak v interiéru tak, v exteriéru. V exteriéru jsou ze dfeva jen
obtizn¢ vyluhovatelné (po 5 letech je vhodné natér obnovit), stabilni k vy$§im teplotdm (krokve,
sttesni laté pfimo pod krytinou, okenni ramy, stfe$ni bednéni). Uvedené prostfedky maji obecné nizsi
toxicitu ve srovnani sjinymi a odpovidaji sou¢asnym pozadavkim z hlediska ochrany zdravi a
zivotniho prostiedi. Bochemit QB vzhledem k obsahu kyseliny borité chrani ¢asteéné devo i proti
ohni (tzv. retardér hofeni)- pfi trojnasobném nastiiku a fedéni 1:5 je uCinek témét shodny
s protipozarnimi natéry (ochrany proti ohni docilime rovnéz specidlnim ptipravkem BOCHEMIT
antiflash, kde je ti¢innou latkou 20% kyselina borita a dalsi komponenty snizujici dobu zahoteni).
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Pouziti ochrannych pomticek pii aplikaci jmenovanych chemickych piipravkd je nutnosti (vodné
roztoky Bochemitu QB a Bochemit antiflash plisobi jako slaba kyselina!).

Specialni sana¢ni ¢innosti patii mezi zivnosti vazané s nutnosti odborné zpisobilosti udélené také hlavnim hygienikem.
Bézna stavebni firma tyto prace nemiize provadét. Bez uvedenych opravnéni nemuize byt poskytnuta zaruka kvality. Zaruky
na sanacni prace se pohybuji od 6 do 10 let. Po provedené chemické sanaci musi pfedat zhotovitel objednateli ,,protokol* o
provedené impregnaci, kde musi byt mimo jiné uveden nazev pouzitého chemického ptipravku. Nékteti
prazsti distributofi/prodejci impregna¢nich piipravkt: Kupbarvy.cz, Podébradskda 100, Praha-Hloubétin, tel.
724174969. Drogerie PeMi, Taboritska 24, Praha 3 tel. 222717445. Internetovy prodej-M. Hlousek-Liptvka, tel.
603547652.

Pti dodrzeni doporuceného technologického postupu vychézi Bochemit QB profi jako nejlevnéjsi
ptipravek na naem trhu — 14-17 K&/m” (jeden natér, bez DPH). Bochemit optimal forte je ponékud
drazsi, — 16-18 K&/m” (jeden natér, bez DPH).

BOCHEMIT QB profi (uc¢inné latky: kys. borita 20%, kvartérni amoniova sil
alkylbenzyldimetylamonium chlorid 20% ve vod¢) — je-li dievo pteschlé, tj. obsah vody pod 8 %
(napt. u krokvi v 1ét¢), doporucuji aplikovat prvni postfik vodou s ptidanim smacedla, napt. Jaru
(pfipadné ptidat sodu, Borax, nebo nejlépe uzit slaby piestiik Bochemitem QB fedéném 1:10) a po
mirném zaschnuti druhou aplikaci postiikem Bochemitu (1:5) a dalsi aplikaci natérem, valeCkem, nebo
rovnéz nastfikem. Jako preventivni ochranu je mozné pouzit postiik dvakrat az tiikrat po sobé. Je
vhodny predevs§im na zhlavi tram a nastfikem do kapes ve zdivu resp. dutin ulozeni zhlavi tramu, ¢i
na predpokladand kriticka mista (pozednice, paty krokvi), dale na fezné plochy po odstranéni hniloby
a téz je vhodny jako infusni prostfedek. Bochemit QB je dodavan jak ciry, tak se signdlnimi
barevnymi pigmenty (zeleny, hnédy), coz umoznuje lepsi kontrolu aplikace. Aby bylo dosazeno
ucinnosti impregnace doporucuji fedéni zdkladniho roztoku Bochemitu dodédvané¢ho vyrobcem 1:5 (6),
¢imz dosahneme piijmu cca 40 (30) g na m’ s aplikaci na dievo 2x (natér, postiik).

BOCHEMIT OPTIMAL forte (1¢inné latky: alkylbenzyldimetylamonium chlorid 6%, tebuconazol
0,6%, propiconazol 0,6%, fenoxycarb 0,08%, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
(0,8%) ve vod¢) — doporucuji aplikovat natérem, postfikem pfedevSim na zhlavi tramt a nastfikem do
kapes ve zdivu resp. dutin uloZeni zhlavi tramu, ¢i na predpokladana kritickd mista (pozednice, paty
krokvi), dale na fezné plochy po odstranéni hniloby a téz je vhodny jako infusni prostfedek. Piipravek
lze pouzivat i do exteriéru a vzhledem k pomalé vyluhovatelnosti se musi natér po 5 letech obnovit.
Indikac¢ni barvy jsou hnéda, zelena a bezbarva. Oba ptipravky, Bochemit QB a Bochemit optimal forte
maji ucinky protiplisiiové a jsou rovnéz baktericidni a virucidni.

Dalsi ptipravek firmy Bochemie BOCHEMIT Plus, (u¢inné latky: cypermethrin (1%), permenthrin
(0,1%) ve vode), ktery mtze byt po fedéni 1 : 4 vodou nebo etanolem, isopropanolem pouzivan i na
infusni aplikace (podobn¢ i Bochemit QB profi). Vzhledem ke zvySenému obsahu insekticidu
cypermethrinu (0,1%) je tento piipravek velmi u¢inny proti dievokaznému hmyzu. Doba G¢innosti
ptipravku je 5 let.

Vsechny pfipravky fady Bochemit jsou nehoflavé, nepachnouci, s minimalni toxicitou a lze je
aplikovat v interiéru i exteriéru do teplot +5 °C.

Chemické impregnacni pfipravky Gc¢inkem srovnatelné se jmenovanymi piipravky fady Bochemit jsou napt.: Adolit BaQ
100, Adolit beta, Lignofix Eko Profi , Lignofix stabil, L. super, Karbolineum, Dfevosan, Dexan, které vychazeji cenové
drazsi.

Dievo nové vnasené do stavby nahradou za poSkozené prvky musi byt suché resp. splhovat
pozadavky norem CSN 491531 (Dfevo ve stavb&) a CSN 732810 (Provedeni dievénych konstrukci)-
obsah vody w= max. 25 %, a je tfeba jej preventivné oSetfit stejnymi chemickymi prostiedky.

Predpokladem dlouhodobé Uc¢innosti vSech impregnaénich piipravkd je udrzovat dievéné prvky
stavebn¢ technickymi opatienimi v trvale suchém prostfedi, coz je soucasné prevence proti vSem
biotickym Sktidcum.

Pii chemické ochranég dieva je tieba dodrzovat platné ¢eské resp. evropské normy: CSN EN
335-1,2. CSN EN 351-1. CSN 49 0615. CSN ES 599-1,2. CSN 490600. CSN 490600-1. CSN
490615.

Nahrady, napojovani, nastavovani dfeva musi byt provedeno tesafskymi konstrukénimi spoji samoziejmé za pouZiti spojovacich prostiedki.
Konstrukéni spoje musi byt dimensovany podle CSN 731701. V ptipadé€ oprav historicky cennych krovii je tieba respektovat technologie
daného historického obdobi.



